
Désignation XC 18 S (NF A 35-554 / 04-82) 

Compositions chimique 

Composition Valeur 
 

C 0,17-0,24 
 

Si < =0,40 
 

Mn 0,40-0,70 
 

P < = 0,035 
 

S < =0,035 
 

Cr 0,40 
 

Mo < = 0,10 
 

Ni < = 0,40 
 

Cr + Mo + Ni < = 0,63 
 

 


